
BS 1
530,29 m NN

 0.20 (530.09)
Oberboden, Grasnarbe, MutterbodenMu

 1.90 (528.39)

Auffüllung, (Schluff - Ton, feinsandig),
am Top einz. Betonreste, einz. Tonsteinbröckchen,
einz. Ziegelbröckchen und Inkohlungsreste,
steif, braun, gelbbraun

A

 4.00 (526.29)

Schluff - Ton, feinsandig, einz. Ton- und
Mergelbröckchen, steif - halbfest, braun

 5.00 (525.29)

Schluff - Ton, feinsandig, einz. Ton-, Mergel-
und Sandsteinbröckchen, steif, braun, hellbraun

 8.00 (522.29)

Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig,
Kiese: Mergelbröckchen, weich, hellbraun

14.11.2022/M. Gecek/M 1: 50

220780

Anlage 2.1

Geotechnik Aalen
Robert-Bosch-Str. 59
73431 Aalen
fon 07361 - 9406-0

GmbH & Co. KG


