
Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

k [m/s] (Beyer):

Entnahmestelle:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe nach DIN 18196:

KRB 3

gG, u', fs', fg', mg'

1,5 - 2,1 m
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 - /12.7/13.7/73.7
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Bemerkungen:

Entnommen durch: RBS Wave GmbH

Baugrundlabor Dr. Hölzer
Hanfröste 1

76646 Bruchsal

07251-934931

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  07.09.20

Art der Entnahme:  

Arbeitsweise:  Naßsiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie

Erschließungsgebiet Mötzingen, Röte III
Bearbeiter:  Dr. Hölzer Datum:  30.09.20


