
mNN

509.67

510.67

511.67

512.67

513.67

514.67

515.67

516.67

517.67

518.67

519.67

520.67

521.67

522.67

KB4

AP: +522.668 mNN

 0.10

Schluff, sandig, Wurzeln, Grasnarbe, Holozän, dunkelbraun,
kalkfrei

 0.40

Schluff, sandig, schwach kiesig, Oberboden, Holozän,
dunkelbraun, kalkfrei

Mu

 0.70

Schluff, tonig, sehr schwach sandig, Verwitterungslehm,
Doline, Quartär, braun - hellgrau, schwach kalkhaltig

 1.60

Fels verwittert, Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, Verwitterungszone, Quartär, hellbraun - hellgrau,
kalkhaltig

Zv

Zv

Zv

 3.40

Fels verwittert, Dolomitstein, Steine, feinsandig,
Verwitterungszone, Oberer Muschelkalk, hellgrau, entfestigt,
mürbe, kalkhaltig

Zv

Z
Zv

Zv
Z

Zv
Z

Zv

Zv

Zv
Z

 3.80

Dolomitstein, Steine, Oberer Muschelkalk, hellgrau,
feinbankig, gestört, plattiger Bruch, kalkhaltig

ZZ

 4.50

Dolomitstein, Steine, Oberer Muschelkalk, hellgrau,
fein- bis mittelbankig, gestört, kalkhaltig

Z
Z

Z

Z

 4.80

Dolomitsand, feinsandig, schluffig, Oberer Muschelkalk,
hellgrau - grau, fein- bis mittelbankig, entfestigt,
gestört, schwach kalkhaltig

 5.90

Dolomitstein, Steine, feinsandig, Oberer Muschelkalk,
hellgrau - grau, fein- bis mittelbankig, gestört bzw.
zerrüttet, kalkhaltig

ZZ

Z

Z

Z

Z

 6.70

Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau - grau,
mittelbankig, geklüftet, kavernös mit rötlichen Belägen,
kalkhaltig

Z Z

Z

Z

Z

 8.00

Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, mittelbankig,
kalkhaltig

Z
Z

Z

Z

Z Z

Z

Z Z

Z

 8.10

Kalkstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, mittelbankig,
stark kalkhaltig

 8.50

Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, mittelbankig,
kalkhaltig

Z

Z

 9.00

Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, mittelbankig,
entfestigt, kalkhaltig bis stark kalkhaltig

Z

Z

Z

Z Z

10.00

Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, mittelbankig,
vertikale Kluft bzw. Vene mit calcitischer Füllung,
kalkhaltig bis stark kalkhaltig

Z

Z

ZZ

Z

Z
Z

10.40

Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, feinbankig,
entfestigt, kavernös mit sekundärem Calcit, kalkhaltig
bis stark kalkhaltig

Z
Z

11.10

Dolomitstein, Steine, Oberer Muschelkalk, hellgrau
- rotbraun, fein- bis mittelbankig, vertikale Kluft
bzw. Vene mit calcitischer Füllung, kalkhaltig bis
stark kalkhaltig

Z Z

Z Z

11.40

Kalkstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, mittelbankig,
stark kalkhaltig

Z
Z

12.80

Kalkstein, Oberer Muschelkalk, hellbraun - hellgrau,
gestört bzw. zerrüttet, stark kalkhaltig

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z
Z

KEIN Spülverlust

Kalkgehalt (95%)

Umrüstung Seilkern 3.80

Kalkgehalt (105%)

Kalkgehalt (104%)

Kalkgehalt (103,5%)

Kalkgehalt (102%)

Kalkgehalt (105%)

Kalkgehalt (98,5%)

Kalkgehalt (83,5%)

Legende KB

steif - halbfest Dolomitstein (Dst)Z

Z

Kalkstein (Kst)Z

Fels verwittert (Zv)Zv

Oberboden (Mu)Mu

Steine (X)

kiesig (g)

feinsandig (fs)

Dolomitsand (Sd)

sandig (s)

Schluff (U)

schluffig (u)

tonig (t)
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